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Tyfo® Fibrwrap® FRP Systems

Kirislerin egilme momenti takviyesi (flexural)
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Tyfo SEH-51 >®O>_<_ FIBER KATLARI
\):m fiber yonu duseyde
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Tyfo X).umO—m@_u_mmx katlari
Ana fiber yonu kins yonunde (yatay)

veya @So UC KARBON SERIT

veya Tyfo UC KARBON SERIT

Kirislerin 2 tarafindaki ankraj detayi

TEKSTAR YALITIM VE KIMYASALLARI
312 3858255-56-57

Tyi& Fibrwrap Anchors (CAM ANKRAJ)

1. ve 2. katlar arasinda
(eger 1 kat sargi olursa 25cm. genislikte yama  yapilir)

2 kat Tyfo mm.@fﬂ) CAM FIBER
Ana fiber dogrultusu dikey (dusey) yonde

>2.5 cm capinda kose yuvarlatma

1 VEYA _n>N_.@/ Tyfo SCH-41 KARBON FIBER
Ana fiber dogrultusu kiris yonunde (yatay)

Kirislerin 2 tarafinda 1/3 L kesiti

Hesaplara ve Muhendisin kararyna
gore; kesme takviyesi icin CAM
veya KARBON fiber Karbon ; ama
cekme takviyesi igin 1 veya daha
cok KARBON fiber katlary
kullanilir.

>2.5 cm capinda kose yuvarlatma

Tyfo SCH-41 @Zumoz FIBER KATLARI

Ana fiber dogrultusu kiris yonunde (yatay)

Olculer m.

Kirislerin ortasindaki kesit
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1. ve 2. katlar arasinda
\ (eger 1 kat sargi olursa 25cm. genislikte yama yapilir)
®
2 kat Tyfo SEH-51A CAM FIBER
Ana fiber dogrultusu dikey (dusey) yonde

>2.5 cm capinda kose yuvarlatma

205 008 \__ s KarEON s

HER ZAMAN TEK KAT

Kirislerin 2 tarafinda 1/3 L kesiti

Karbon seritin genisligine
muhendis karar verir.

>2.5 cm capinda kose yuvarlatma

.JA%VCO KARBON SERIT
HER ZAMAN TEK KAT
Olculer m.

Kirislerin ortasindaki kesit

53227670 16 - 533 3152004 - 05




