Kirislerin Egilme-Bukulme Dayanimi Takviyesi
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1. ve 2. katlar arasinda

2 kat Tyfo mm_.@mi Cam Fabrik
Ana fiber yonu kirise dik (etriye gibi)

Koseler >2.5 cm yuvarlatilacak

Tyfo SCH-41 @m_._uo: Fabric katlari
Ana fiber kiris yonunde

M

Koseler >2.5 cm yuvarlatilacak
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/ Tyfo SCH-41 m@cho: Fabrik Katlari

Ana fiber kiris yonunde

KIRISIN ORTADAKI TIPIK KESITI
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1. ve 2. katlar arasinda

/ 2 kat Tyfo mm_.@mfp Cam Fabrik

Ana fiber kirise dik yonde

Koseler >2.5 cm yuvarlatilacak
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0.05 0.05 ._.ﬁ%@co Carbon Serit

Yalnizca tek kat serit (kalinlik tasarima gore)

KESME BOLGELERINDEKI TIPIK KESIT

Koseler >2.5 cm yuvarlatilacak

._.ﬁo@CO Carbon Serit
Yalnizca tek kat serit (kalinlik tasarima gore)

KIRISIN ORTADAKI KESITI




